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12 ETAPA [> DEMARCAGCAO DA BASE QUILOMETRICA
22 ETAPA [> AUSCULTACAO DOS PAVIMENTOS
ANALISE E INTERPRETACAO
3% ETAPA [> DOS RESULTADOS
42 ETAPA [> DIAGNOSTICO DOS PAVIMENTOS E
CONCEPCAO DAS SOLUCOES CORRETIVAS
52 ETAPA CARACTERIZAGCAO DAS
SOLICITACOES RODOVIARIAS
62 ETAPA CARACTERIZACAO ESTRUTURAL
DO PAVIMENTO EXISTENTE
22 ETAPA CARACTERIZACAO DOS MATERIAIS
[> PARAAS INTERVENCOES CORRETIVAS
. DIMENSIONAMENTO DO REFORCO
8% ETAPA [> ESTRUTURAL/RECONSTRUCAO
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INVENTARIO DA PROCESSO DE LEVANTAENTO

15% DA SUPERFICIE

SUPERFICIE
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INVENTARIO DO ESTADO DE SUPERFICIE DO PAVMENTO

RODOVIA: TRECHO: TIPO REV:
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AREA COMPROMETIDA = COMPRIMENTO X 0,15 cm
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IRREGULAR (1)

EDE-SE A AREA GERAL DE OCORRENCIA DA TRINCA ATRAVES DA
DIMENSOES DO RETANGULO CIRCUNCRITO.
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LEVANTAMENTO DA CONDICAO DE SUPERFICIE

DNER-ES 128/83
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DEFLEXOES REVERSIVEIS

VIGA
BENKELMAN

A. C. Benkelman
(Bureau of Public Roads)1953

Pista Experimental WASHO
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RIO DE JANEIRO

ENACOR JRANSPO 17

[} Y

FLECHAS NAS TRILHAS DE RODA

NTRELI
(Base = 1,20 m)

REGUA
MOVEL




ENACOR < gRANSPO 12F
RIO DE JANEIRO N uip

IRREGULARIDADE LONGITUDINAL

. QI(IRI) i INTEGRADOR IPR/USP |




ENACOR SPO "ﬁ',&

RIO DE JANEIRO NS /]

SONDAGENS DE POCO

01 sondagem a cada 2,0 km



ANALISE E
INTERPRETACAO
DAS
MANIFESTACOES
DE RUINA

DIFICULDADE
NOTAVEL!!!



FENDILHAMENTOS
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FISSURA CLASSE 3 77?777
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